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摘!要!用电子探针%f射线衍射%扫描电镜等测试方法!对新疆和田玉进行了研究!结果表 明 和

田玉的主要矿物组成为透闪石!主要结构为毛毡状结构$本文还论述了其成因!指出了进一步找

矿及考古意义$

关键词!透闪石&透闪石玉&和田玉

中图分类号!/;:>&+;;&/;><!!!!!!文献标识码’,

!!世界透闪石玉"或软玉#产地较多!和田玉以产于新疆和田县而得名!具有七千多年开

采历史!是中国为世界四大文明古国的标志之一!以透闪石玉中的精品扬名于天下$中国

是世界上用玉最早和最著名的国家!透闪石玉是中国历史悠久的玉料!如曾发掘出距今二

万到三万年的岫岩透闪石玉制品而定为我国最早被开发利用的玉而名贯神洲大地"傅仁义

等!!***#$浙江河姆渡出土的玉器就是:***年前新石器时期的产品!湖北屈家岭青玉质

玉鱼也有;***年历史$到明清时代!各种软玉制品琳琅满目!玉雕技术日益高超!形成了

我国完整而独特的艺术风格$中国现在的老艺人!在历代风格基础上!又研究出许多新的

造型艺术!其玉雕技术精湛绝美!名扬中外!称为(东方之瑰宝)$所以说!中国透闪石玉制

品是中国人的骄傲!是中华民族灿烂文化的组成部分!是中华民族的象征!也是人类艺术史

上的辉煌成就$
本文在前人工作基础上"唐延龄等!"++!!"++<&杨富绪等!"++<#!用电子探针%f射线衍

射%扫描电镜等测试方法!对和田玉进行了研究$

"!地质背景

新疆和田玉"软玉#主要产于昆仑山地区$西起塔什库尔干!东至且末!在长达"!**多

公里的昆仑山麓和各条河流的河床中!已发现和田玉矿床和矿点!*多处!构成中国和田玉

极其重要的成矿带$昆仑山地区的和田玉!古称昆仑玉!亦称昆山玉!由于其中和田地区所

产的透闪石玉"软玉#最为著名!习惯上将其称(和田玉)$和田玉以青玉为主!也有青白玉

和白玉!著名(羊脂玉)就产于该区$整个昆仑山地区的和田玉"软玉#产地可分为莎车*叶

城地区%和田*于田地区和且末*若羌地区$莎车*叶城地区大体位置在东经:9i!:>i之

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 



间!已知产地有塔什库尔干县大同玉矿和叶城县库浪那古玉矿!所产和田玉主要为青玉!次

为青白玉!白玉较少见!矿点有密尔岱山及玛尔胡普山"区内重峦叠嶂!交通极端闭塞!但

清代屡有巨块玉料产出"清代徐松在#西域水道记$中描述莎车县密尔岱山的情景%&采者

乘耗牛至其巅!凿之坠而后取!往往重千万斤"’两山在古代曾产出巨大玉料"北京故宫博

物院珍宝馆中的万斤&大禹治水玉山’以及著名&会昌九老图’和&秋山行旅图’等!其巨大玉

料皆来自该地"和田(于田地区位于东经:>i!>!i之间!主要矿床和矿点有%皮山县的卡拉

大板和铁白觅!和田县的阿格居改和奥米沙!于田县的阿拉玛斯"最出名的为阿格居改和

阿拉玛斯矿区"该地区所产玉种齐全!除白玉和青白玉外!还有青玉)墨玉和黄玉"正由于

该地产有稀世瑰丽的羊脂白玉)奇特罕见的如漆墨玉!历史上则将流经和田东)西的两条大

河依其产出的玉种!突厥语分别称为玉龙喀什河和喀拉喀什河!译成汉语就是白玉河和墨

玉河"该区原生矿床或矿点均产于中晚元古代的蓟县系或长城系的白云质大理岩和华力

西晚期中酸性侵入体接触带中"且末(若羌地区的和田玉矿床和矿点有三处!即且末县塔

特勒克苏矿)哈达黑奇台矿和塔什赛因矿!矿区处于海拔C;**!<;**K的高山地带!所产

玉种以青白玉为主!次有青玉"

!!分类

"&!!按成因和产状分类

按成因和产状可分为原生矿和次生矿"原生矿又名山玉!为产于原生矿床中 的 玉 石"
采出之后!为不规则块状!棱角明显"次生矿在新疆称仔玉或仔料!由原生软玉矿床经风化

剥蚀)冲刷!搬运至河流中!在适当地方堆积或沉积而成次生矿"玉石块度大小不同!磨圆

度好!常呈椭球形)扁球形和球形等"和田玉仔料主要分布在玉龙喀什河和喀拉喀什河河

床上!现在从这两条河床采到的仔玉占所有仔玉产量的+;‘左右"

"&"!按颜色分类

和田玉按颜色分白玉)青白玉)青玉)碧玉)墨玉)糖玉等"

C!新疆和田玉化学成分

岫岩和新疆及其他国家软玉化学组成列于表""由表"可见!世界各软玉的主要化学

成分为’A2!)6N2)-H2和少量U82!并且 6N2和U82呈反消长关系"新疆和田玉的化学

成分与透闪石理论值近似!和巴西软玉的化学组成类似!表明新疆和田玉主要矿物组成为

透闪石!其他矿物很少!与镜下观测结果一致"加拿大和俄罗斯软玉则富含铁"

<!结构)构造

和田玉主要为致密块状构造!质地细腻"主要结构为毛毡状变晶结构!其次为 放 射 状

变晶结构和纤维状 柱状变晶结构"

!!毛毡状变晶结构!是和田玉最重要的一种结构"透闪石的颗粒非常细小!粒度比较均

匀"显微纤维透闪石均匀地无定向密集分布!好像绒毛相互交织而成的毡毯一样!是和田

玉的重要特征"

:!增刊!!!!!!!!!!!!崔文元等%和田玉*透闪石玉+的研究

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 



表!!中国和其他国家透闪石玉化学成分 !E!‘!!
E6:+.!!)1.B2;6+;/BD/42,2/34/0,-.B/+2,.768.0-/B)1236638/,1.-;/*3,-2.423,1.>/-+8

序号 名称 ’A2! .A2! ,%!2C -@!2C U8!2C U82 6M2 6N2 -H2 7H!2 =!2 Q!2h /!2; U 3$JJ .$BH%

" 白玉 ;9&+;*&** *&;! *&** *&"9 *&"! *&** !;&<! "<&"< *&!< *&** *&** *&"; !&<9"**&"9
! 白玉 ;:&<**&** "&"* *&** *&"C *&;< *&*9 !<&<! "!&:: *&"9 *&!: *&** *&** C&*< ++&>+
C 青白玉 ;:&"C*&** *&:; *&** *&!" *&:: *&*9 !<&+" "!&+! *&C! *&** *&** *&"; !&+;"**&":
< 青白玉 ;:&9**&!C *&*< *&** *&*< *&>; *&*9 !<&C: "!&9! *&!! *&!! "&:9 *&** *&<! +>&<"
; 青白玉 ;;&:+*&** !&<" *&** *&C< "&CC *&"; !<&;! ""&>: *&!> *&>* "&:C *&** *&;< ++&:9
9 青玉 ;9&:9*&** *&+: *&** *&;! "&>> *&"; !C&9* "C&!; *&!> *&** *&** *&": !&C! ++&+*
: 青玉 ;9&C>*&** "&!< *&** *&99 !&<: *&"; !!&<+ "C&"! *&C< *&C! *&** *&** *&>< ++&:+
> 青玉 ;:&C"*&** *&;9 *&** *&"" *&C: *&*" !!&9+ "C&C* *&<! *&"! "&:> *&** *&"+ ++&**
+ 青玉 ;:&;!*&*< *&9< *&** *&*+ "&>+ *&*+ !;&;; "!&<> *&"" *&*9 "&;! *&*" *&** *&**"**&**
"* 青白玉 ;:&9:*&*< *&;! *&** *&*! "&<; *&*: !;&>; "!&<: *&*+ *&*; "&>* *&*" "**&*<
"" 糖玉 ;:&C!*&*< *&;! *&** *&"C *&+; *&*9 !;&:; "!&<" *&"9 *&*< !&C! *&*" ++&:"
"! 黄白玉 ;:&+;*&*< *&9* *&** *&"" *&++ *&*9 !9&** "!&<: *&"" *&*; !&C* *&*" "**&9+
"C 软玉 ;:&+:*&*; "&"9 *&** *&<* <&": *&"< !!&C+ "!&** *&*+ *&*+ C&;9 *&** *&*!"**&+*
"< 软玉 ;!&:>*&*" !&:! *&!9 *&"! <&:< *&<" !"&!* "!&!* *&*C *&!* !&<! *&*; *&** ++&99
"; 软玉 ;+&+:*&!C *&>> *&** *&CC *&+9 *&"* !<&C" "!&;! *&C; *&*9 C&+< *&** *&**"*"&9C

"9 透闪石 ;>&>* !<&9* "C&>* !&>* "**&**

!!注!"!>为中国新疆阿拉玛斯矿床样品"引自#新疆维吾尔自治区于田县阿拉玛斯和田玉成矿地质条件研究$%"+>C
年&’+!"!为本文测试的岫岩软玉的样品%国家地质测试中心测试&’"C为俄罗斯样品’"<为加拿大样品’";为巴西

样品’"C("<(和";引自)新疆宝石和玉石*’"9为透闪石的理论值+

!!放射状变晶结构!柱状透闪石局部定向排列"一端收敛"一端发散"具波状消光现象+

!!纤维状 柱状变晶结构!透闪石成纤 维 状 或 柱 状"颗 粒 长 度 小 于*&"KK"呈 不 定 向 排

列+

;!矿物学特征

@&!!矿物组成

经薄片观察"和田玉主要由针状(纤维状(柱状和毛发状透闪石组成+白玉(青白玉(青

玉和碧玉的闪石含量基本相同"占+>‘以上"尚有一些其他矿物如辉石(磷灰石和褐铁矿+
因此"和田玉矿物学工作主要是对透闪石的研究工作+

@&"!和田玉的物理性质

和田玉为油脂(蜡状光泽"质地细腻"颜色多"常见有白色(青白色(青色(绿色(黑色(黄

色和红褐色等"其中以羊 脂 白 色 最 为 名 贵+折 射 率 用 折 光 仪 点 测 法 测 定"为"&9*!"&9!+
密度用静水力学法测定"为!&+C!!&+:N,IKC+硬度用显微硬度计测得压入硬度%或维氏硬

度&换算成摩氏硬度"为9&;!+&++和田玉折射率(密度和硬度接近其理论值+

@&#!矿物化学

闪石矿物的化学成分是其分类和命名的依据+新疆和田玉中闪石矿物电子探针分析

的化学成分(晶体结构化学式(名称%据38HO8""++:&列于表!+

>! !!!!!!!!!!!岩!石!矿!物!学!杂!志!!!!!!!!!!!!第!"卷

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 



表"!和田玉化学成分!!E"‘#及计算

E6:+."!)1.B2;6+;/BD/42,2/34/05.,263768.638,1.2-;6+;*+6,2/34

名 称 ’A2! .A2!,%!2CU82 6M2 6N2 -H2 7H!2=!2 .$BH% ’A* ,%* .A* ,%+ .A 6N U8!h 6M -H 7H =

羊 脂 白 玉 ;:&>* *&***&>**&<C*&*<!;&:9""&;<*&*+*&*"+9&<::&+*" *&*++ *&*** *&*!+*&***;&!<+*&*<+*&**;"&9+**&*!<*&**!
白 玉 ;>&:! *&*C*&";*&<+*&*!!;&C*""&:9*&"C*&"!+9&:<>&**9 *&*** *&*** *&*!<*&**C<&+:C*&*;9*&**!"&:">*&*C<*&*!"

青 白 玉 ;:&C: *&***&;;*&:C*&*<!;&+<""&;>*&"!*&"*+9&<C:&>:! *&*>+ *&*** *&****&***;&"<!*&*><*&**;"&:*!*&*C!*&*">
青 白 仔 玉 ;:&9! *&*9*&9;"&!<*&"<!;&<>""&!;*&*>*&*<+9&*9:&>++ *&"*" *&*** *&**<*&**9;&!*:*&*9>*&*"9"&9;!*&*!"*&**:

青 玉 ;9&:9 *&";*&+:"&>>*&";!C&9*"C&!;*&!>*&**+9&>+:&>!9 *&";> *&*"9 *&****&***<&>;"*&"<!*&*">"&+;>*&*:;*&***
青 玉 仔 料 ;:&"9 *&***&9*C&*<*&*<!<&;!"!&"<*&""*&*<+>&9;:&><! *&*+: *&*** *&****&***;&*";*&!":*&**;"&:>;*&*!+*&**:

墨 玉 ;:&;; *&***&9;"&*:*&*9!9&">"!&CC*&""*&*<+>&*":&>*9 *&"*< *&*** *&****&***;&!<+*&C<+*&**:"&:+!*&*!+*&**:

!!由北京大学地质系电子探针室用日产0/f >"*[型仪器测试!阳离子数是以!!个氧为基础计算的"

!!用表!的数据投到"++:年国际矿物学会角闪石委员会最新闪石命名分类方案#38HO8$

"++:%的.’A对 6N&#6NhU8!h%图中$均落在透闪石区域内$表明新疆和田玉的主要组成

矿物为透闪石"

@&$!f射线物相分析

实验是用北京大学化学学院f射线衍射实验室的1ANHO(\KHX!***型仪器进行的$
实验条件为’-(靶$电压;*O#$电流"!*K,$起始角度为;度$终止角度为+*度$步进宽度

*&*!度"测得的f射线衍射数据见表C"由表C可见$不同品种的和田玉的数据与标准透

闪石的粉晶谱线极近似$说明和田玉主要是由透闪石组成的"

@&@!扫描电子显微镜!’06#分析

利用北京大学电镜室的=D.DF"***E扫描电镜对和田玉的微形貌进行了分析#图"%"

图"!和田玉的’06照片

UAN&"!’06/?$B$N@H)?J$PQ8BAHMLHG8
H(和田羊脂白玉的形貌$放大";9*倍$组成矿物透闪石为长柱状$颗粒长约"*,K$宽小于<,K!

T(和田羊脂白玉的形貌$在光学显微镜下为毛毡状结构$放大<*9*倍后组成矿物透闪石呈长纤维

柱状)针状)柱状"

+!增刊!!!!!!!!!!!!崔文元等’和田玉#透闪石玉%的研究

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 



表#!和田玉的f射线粉晶衍射数据

E6:+.#!IJ-6=D/>8.-8200-6;,2/386,6/05.,263768.

透闪石的标准数据"

"!j, 5!5* QO%

,!F""羊脂白玉#

"!j, 5!5*

,F!"白玉#

"!j, 5!5*

,FC"白玉#

"!j, 5!5*

EF""青白玉#

"!j, 5!5*

-F""青白玉#

"!j, 5!5*

>&+> "9 *!* +&*;<> 9&! +&*;>< C>&C +&*":+ C"&; +&*":+ <<&! +&*":+ "!&9
>&C> "** ""* >&<;*C ;C&> >&<C<! >C&: >&<">! <<&> >&<;*C :"&< >&C+<C ";&9
;&*: "9 "C* ;&*>99 C&> ;&*+!< !<&" ;&*>99 !!&9 ;&*>*> !!&" ;&*>99 ""&9
<&>: "* """ <&>>*C "+&> <&>>9C !!&" <&>:*C ;9&+ <&>9;* C9&< <&>9;* ;>&"
<&:9 !* !** <&:9"< "+&> <&:9"< ""&: <&:99; > <&:9C+ !!&" <&::"9 +
<&;" !* *<* <&;"9C 9&< <&;!;; + <&;""> C:&9 <&;""> ;>&< <&;""> "C&*
<&!* C; !!* <&!"<+ >&<+ <&!*:* "C&! <&!"<+ "* <&"++! "<&C <&!">+ "*
C&>: "9 "C" C&>:9+ C C&>:9+ C!C&C C&>:9+ !+&" C&>:*C !C&< C&>9;C ;
C&C:9 <* *<" C&C:>C "*&C C&C:>C 9C&> C&C:;: ;;&< C&C>*> <+&< C&C:>C C!&;
C&!9> :; !<* C&!:;> "!&" C&!:;> :+&C C&!9>: ;*&; C&!:"" :*&" C&!:C< "C&:
C&"!" "** C"* C&"!:" "** C&"!:" :!&> C&"!*: ;!&+ C&"!*: +!&! C&""9< ":&"
C&*!> "* C"" !&+<": 9&C C&*!;< " C&*!;< ! C&*!;< ! C&*C"; "
!&+C> <* ";" !&><<> !&" !&+C:+ 9* !&+C9* 9>&> !&+C9* 9:&; !&+C9* ">&!
!&>*; <; CC* !&>*;9 :&" !&>*<> "C&> !&>*C" :&+ !&>*>! "" !&>*>! >&C
!&:C* "9 CC" !&:C9C C&C !&:CC" CC&< !&:C"< !!&+ !&:!99 C"&! !&:C:+ "*
!&:*; +* ";" !&:*;: 9&9 !&:*<" "** !&:**! "** !&9++< "** !&:*"* ;C&+
!&;+! C* *9" !&;+;< !&< !&;+C! C<&+ !&;>>> C+&" !&;+*C ;"&+ !&;>>> !!&>
!&;!+ <* !*! !&;C:: C&; !&;CC; C*&; !&;C!! >:&+ !&;CC; 99&! !&;!CC "**
!&<*: > !9" !&<*:* C !&<"C: +&< !&<""! < !&<*9! ""&: !&<"!; C
!&C>* C* C;* !&C><" !&9 !&C><" "!&" !&C><" : !&C><" 9 !&CC:; ""&>
!&CC; C* C;" !&CC>: C&: !&CC>: ;<&* !&CC<9 C<&: !&CC9< <9&> !&C<"" ""
!&C!" <* <!" !&C!C9 <&C !&C!"C !"&> !&C!C9 "" !&C"+9 CC&> !&C!;+ +
!&!+> "! <!* !&C*"C "&> !&!+:< "<&C !&!+9! ">&! !&C**> !C&< !&!+>! "*&*
!&!:C "9 C"! !&!:;" C&< !&!::C "<&C !&!:;" C!&< !&!:;" !C&< !&!:"> !"&;
!&!*9 9 !<! !&!*>> " !&!*:: +&: !&!<; "! !&!*+> ! !&!*<9 "*&C
!&">" 9 ":" !&">*! " !&">!! >&:F !&">"! ! !&"9!! <+&< !&"9!! "!&+
!&"9C C; "C! !&"9<! C&< !&"9!! <;&C !&";+! <<&+ !&"9!! "C !&"9C! "!
!&*<! "> !*! !&*!*" !&< !&*<<> < !&*<*< !*&> !&*<+9 "9&+ !&*<"C ""&>
!&*"; <; <*! !&*";> !&> !&*<C* ";&! !&*""!> !"&9 !&*"*" !>&9 !&*"!> ""&>
!&**! "9 C:* !&**" < !&**"+ "!&+ !&**"+ ; !&**"+ < !&**!: <
"&+9C 9 !>" "&+9!; ! "&+99; 9&" "&+9CC C "&+9CC C "&+9<" !
"&+!+ 9 <!" $$ $ "&+!>9 " $$ $ "&+!>9 " "&+!>9 "
"&>+! ;* ;"* "&>+C" >&> "&>+C> +&> "&>+C> "! "&>>>9 ""&: "&>+<9 "<
"&>9< "9 <9* "&>9C+ C "&>9": "C&* "&>9C! "!&< "&>9!" "<&C "&>99" C
"&>"< "9 ;C* "&>";> C&+ "&>"C> ;&> "&>";! ; "&>";! 9 "&>!9; >&;
"&:<9 9 ;"! "&:<9; " "&:<C< 9&* "&:<:" ! "&:<:" ! "&:<>< !
"&9>9 "* !9! "&9>< ! "&9>9C >&; "&9><* !*&! "&9><C ">&! "&9>!C "9&!
"&9<+ <* <9" "&9<+< "" "&9;** !C&" "&9<>C "; "&9<>C C9&< "&9!C "9&!
"&9C+ "* 9*" "&9C>9 !&C "&9C>" ""&9 "&9C: ; "&9C:; ; "&9C>" ;
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续表#!!!!
;/3,23*.8,6:+.#!!

透闪石的标准数据"

"!j, 5!5* QO%

EF!"青玉#

"!j, 5!5*

,FC"青玉仔料#

"!j, 5!5*

,F<"墨玉仔料#

"!j, 5!5*

>&+> "9 *!* +&*;<> "+&" +&*:CC !!&C +&*;<> ":&9
>&C> "** ""* >&<*!C C!&+ >&<">! ;"&> >&<*!C "+&C
;&*: "9 "C* ;&*>99 !"&; ;&*+!< ":&* ;&*+>< "C&+
<&>: "* """ <&>:;9 ;+&! <&>:;9 <!&< <&>:;9 <<&+
<&:9 !* !** <&:9"< > <&::9: > <&::"9 "C
<&;" !* *<* <&;""> > <&;""> CC&+ <&;*:C !!&*
<&!* C; !!* <&!*: "* <&!!!+ + <&!">+ +
C&>: "9 "C" C&>:9+ !;&* C&>:9+ !<&; C&>:9+ !"&"
C&C:9 <* *<" C&C>*> <+&> C&C>CC ;>&: C&C:>C C;&!
C&!9> :; !<* C&!:;> !>&! C&!:C< <:&+ C&!:"" !!&+
C&"!" "** C"* C&"!;* C<&" C&"!*: >C&" C&""<C !"&*
C&*!> "* C"" C&*!C< " $$ $ $$ $

!&+C> <* ";" !&+C+> C<&> !&+<!9 !; !&+C9* CC&>
!&>*; <; CC* !&>*<> "; !&>*>! "<&9 !&>*>! "!
!&:C* "9 CC" !&:!+> "+&+ !&:C<+ "< !&:C:+ ";
!&:*; +* ";" !&:*<" 99&; !&:*<" "** !&:*>+ <"
!&;+! C* *9" !&;+": !+&; !&;+": CC&! !&;+9" ":
!&;!+ <* !*! !&;C*> "** !&;C*> "** !&;C9C !!
!&<*: > !9" !&<*>: C !&<"!; ; !&<"!: 9
!&C>* C* C;* !&C>": 9 !&C>9; > !&C>9; :
!&CC; C* C;" !&CC>: "+&" !&CC": "; !&CC++ ":
!&C!" <* <!" !&C!!; "* !&C!;+ "C !&C!<> ":
!&!+> "! <!* !&!+:+ ""&; !&C**> > !&C*:+ >
!&!:C "9 C"! !&!:;" !<&" !&!:!+ !&;* !&!:>< "*
!&!*9 9 !<! !&!*<9 "*&< !&!*<9 >&> !&!""+ <
!&">" 9 ":" !&":+! ! $$ $ $$ $

!&"9C C; "C! !&"9!! !9&9 !&"9!! !!&! !&"9<! !*
!&*<! "> !*! !&*<"C "9&C !&*<*< "!&" !&*<<> >
!&*"; <; <*! !&*"C: ":&! !&**+; "C&9 !&*":" "C
!&**! "9 C:* !&***! < $$ $ $$ $

"&+9C 9 !>" "&+9": C "&+9CC C "&+9<+ <
"&+!+ 9 <!" "&+C<+ " "&+C;9 C $$ $

"&>+! ;* ;"* "&>+!C "< "&>+<9 "C "&>+C> "C
"&>9< "9 <9* "&>9C! C "&>9*C :&; "&>99" 9
"&>"< "9 ;C* "&>"C> : "&>"9; 9 "&>";! 9
"&:<9 9 ;"! "&:<;+ ! "&:<:> C "&:<>< C
"&9>9 "* !9! "&9>C< < "&9>C< ":&C "&9>9C 9
"&9<+ <* <9" "&9<>+ "; "&9;>+ "<&C "&9;*; !*
"&9C+ "* 9*" "&9C9< >

!!!!引自"++!年美国出版的矿物粉晶衍射数据卡片%卡片号&"C’C<:(
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9!软玉原料的工艺要求和经济评价

目前!中国工艺美术界和珠宝行业对和田玉原料的工艺要求和经济评价依据可概括为

"三好加一度#!即质地好$颜色好$光泽好!有一定的块度%质地好是要求软玉原料要达到

质地坚韧$细润和无瑕疵&颜色好是要求其达到颜色鲜艳纯正无杂色&光泽好是要求其达到

光泽明亮无瓷性&度即要求其有一定块度或一定质量%
为了统一软玉的质量标准和价格关系!"+>"年中国轻工业部曾制定出和田玉的规格标

准!即按不同工艺要求将山料$仔料及碧玉做了具体规定!现摘引予表<%收购价格现已变

化甚大!如当时特级白玉仔料价格为"*!";万元’吨!即"**!";*元’ON!而现在特级白玉

猛涨到;***!9***元’ON!比当时规定价格贵几十倍!甚至上百倍!所以当时规定的价格

已基本上无参考意义了%

表$!和田玉的主要种类和分级标准

E6:+.$!F67/-,=D.4638;+644202;6,2/3/05.,263768.

种!类 等!级 具!!体!!要!!求

白玉(仔料)

特

一

二

三

质地细腻滋润$无棉柳$无杂质$块度在"*ON以上者

色白$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在!ON以上者

色白$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在*&;ON以上者

色灰白$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在CON以上者

白玉(山料)
一

二

三

色白或粉青$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在;ON以上者

色较白$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在CON以上者

色青白$质地较细$无棉柳$稍有杂质$块度在CON以上者

青玉(仔料)
一

二

色青绿$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在"*ON以上者

青色$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在;ON以上者

碧!玉

特

一

二

三

碧绿色$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在;*ON以上者

深绿色$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在;ON以上者

绿色$质地细腻$无棉柳$无杂质$块度在!ON以上者

绿色$质地细腻$无棉柳$稍有杂质$块度在!ON以上者

:!和田玉(软玉)矿床的工业 成因类型

中国新疆和田玉矿带 分 布 在 新 疆 境 内 帕 米 尔 以 东$罗 布 泊 以 南!成 矿 带 断 续 达"!**
OK左右!玉石矿点有!*余处%现采玉的矿山是于田县内阿拉玛斯矿!大地构造位置在昆

仑地槽褶皱带北部!海西晚期构造运动表现剧烈!区内逆冲断层发育!出露地层相当于蓟县

*青白口系!主要 由 一 套 钙 镁 质 大 理 岩 组 成%海 西 期 花 岗 岩 出 露 广 泛!约 占 矿 区 面 积 的

;*‘!9*‘%软玉赋存在前寒武纪镁质大理岩和中酸性花岗岩的接触带上!属接触交代变

质矿床%化学反应式为+

;-H6N,-2C-!h>’A2!hQ!2#-H!6N;,’A<2""-!(2Q)!h:-2!$hC-H-2C
花岗岩体边部’A2! 的减少!是部分’A2! 进入围岩并发生交代作用形成透闪石的缘故%
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