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摘 要：通过对多个翡翠及其他玉石标本进行阴极发光实验，观察不同品种的翡翠、处理翡翠制品以及翡翠的相似

玉石品种在阴极发光镜下的荧光颜色、发光强度、环带特点、颗粒形态和裂隙状况等的不同特征，来有效鉴别翡翠、

处理翡翠及翡翠的相似品。同时依据不同类型翡翠在阴极发光下的特征，对翡翠的品质、颜色等的划分提供依据。
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翡翠是玉石之王，也是市场上最畅销的玉石品

种，除天然翡翠外，市场上还存在着经优化处理的翡

翠以及用以仿翡翠的其他玉石。不同玉种在阴极发

光镜下有不同的特征，在阴极电子束的轰击下，硬

玉矿物的晶粒大小、形态、排列与组合方式及相互关

系会表现出几何发光图案，不同类型的翡翠以及翡

翠相似玉石品种在阴极发光下会显示不同的现象

（周颖，#""#；袁心强等，#"">）。本文采用宝石阴极

发光仪对挑选的!"块样品进行了:组实验。

$ 不同类型翡翠在阴极发光仪下的现象

858 同一标本在不同高压下的阴极发光现象

阴极发光所采用的高压和电流强度会影响样品

的阴极发光。为了解高压对翡翠阴极发光的影响，

本次实验观察了同一块绿色翡翠标本在不同高压下

（分别为@、%和$"]2，电流"a@T&稳定条件）的阴

极发光现象。
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可以通过分析荧光颜色差异，运用电子探针技术对

特征的荧光颜色点进行测定，从而来分析翡翠的成

分。

!!" 阴极发光下结构分析

阴极发光下部分样品可见晶体结晶完好，自形、

半自形柱状为主，也有样品见碎裂结构以及大小不

一的斑块状结构，这是因为实验所用翡翠标本质地

不同。结构细腻者阴极发光可见结构紧密，相反，放

大观察结构疏松者阴极发光下可见碎裂或斑块状，

且其间裂隙不发光。

随着翡翠透明度、品质发生变化，阴极发光下的

可见结构也存在很大差异，透明度好、质地好的翡翠

在阴极发光下可见结构细腻、结合紧密。例如，白色

翡翠结构松散，在阴极发光下可见明显的碎裂结构，

而无色翡翠因其本身结构比较细腻，在阴极发光下

结构镶嵌也较紧密，且荧光颜色较强。这说明翡翠

本身的结构差异是阴极发光下出现不同结构特征的

根本原因。

在阴极发光下部分样品可见明显的生长环带，

环带荧光颜色由中部向边缘由弱变强，环带呈规则

或不规则分布，多见于表现出黄绿色荧光的标本中。

由于翡翠中硬玉颗粒受高能电子束的激发并结合自

身所发出的绿、黄绿等不同色调组合，加上其自身结

构和生长环境的影响，从而导致出现生长环带构造。

翡翠的结构从本质上说是成因的反映，因此，研

究翡翠的结构有助于分析翡翠的形成环境以及其他

地质信息。由于翡翠的结构可以通过阴极发光的方

法进行有效测定，因此翡翠在阴极发光下的结构差

异有助于对翡翠的品质等级进行划分。

!!! 阴极发光在翡翠鉴别中的应用

在电子束的激发下，天然翡翠的颗粒呈紧密镶

嵌状，晶粒发育较完整，可见环带发光结构；漂白充

填处理翡翠呈典型的碎粒发光结构，可见溶蚀现象，

碎粒间隙充填物不发光；染色翡翠裂隙发育结构疏

松。

翡翠的相似玉石品种阴极发光特征与翡翠有明

显的区别，所表现的荧光颜色单一、均匀并且是翡翠

所没有的，其结构与翡翠在阴极发光下的结构特征

大不相同，因此可以借以区别翡翠与其相似品种。
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